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HITACHI

numunenin sicakhigina ve zamana gore degisimi, kontrollii

Bir numunenin Kkiitlesinin,
atmosfer altinda olciilmesi prensibi ile ¢ahsir. Kullanéim amaci, bir numunenin 1sil ve

oksidatif dengesinin dl¢iilmesi ve bilesen 6zelliklerinin karakterize edilmesidir.
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HITACHI DSC 7000X

Numune sitilirken, sogutulurken veya sabit bir sicakhkta tutulurken sogurulan veya
saliverilen enerji miktarim dlcer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklasan
1s1 farki sicakhiga veya zamana bagh olarak gosterilir. Bu yolla numunedeki faz degisimi

sirasindaki 1s1 transferi miktar1 saptanabilir.
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AND HR-250 AZ DENVER INSTRUMENT
(0-252 gr + 0,1 mg hassasiyet) (0-210 gr + 0,1 mg hassasiyet)

DSC, STA(TG-DTA), ICP-MS ve AAS gibi analiz cihazlarina uygun miktarlarda numune ve

kimyasallar1 hassas sekilde tartiminda kullanilan terazi.
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MEMMERT UF 110

Cesitli hacimdeki malzemelerin proses oncesi malzemedeki nem oranini diisiirmek amaciyla

kurutulmasinda kullanilan etiiv.
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v CARBOLITE

CARBOLITE 1400F

Kimyasal deneyler 6ncesi numunelere uygulanmasi gerekli yiiksek 1s1l islemlerin yapildig1 bu

firmda numunelerin kizdirma kayiplar1 ve numunelerin yakma sonrasi kiil oranlari

belirlenir.
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